
            
  

                                              
  

                                  



            
  

                                              
  

                                  



            
  

                                              
  

                                  



            
  

                                              
  

                                  

Cd* Co Cu Fe Mn
edlt edlt 5,21 ± 0,18 54,6 ± 2,3 11,3 ± 0,4
Ni Pb* Sr V Zn

0,26 ± 0,17 0,17 ± 0,15 28,50 ± 1,80 0,074 ± 0,058 22,6 ± 0,5



            
  

                                              
  

                                  


